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1 Grundlagen

Die Graffitientfernung ist ein technisch anspruchsvolles Verfahren. Der betroffene Untergrund und
die fur die Schmiererei verwendeten Farbmittel bestimmen die moglichen Verfahren, den urspriingli-
chen Zustand des Untergrunds wiederherzustellen. Unter praktischen Bedingungen sind jedoch opti-
sche Beeintrachtigungen und/oder Beschddigungen des Untergrundes auch nach einer behutsamen
Graffitientfernung kaum auszuschlieRen. Um diese Risiken zu vermindern, sind vorbeugende Bauten-
schutzmaBnahmen moglich. Die dazu verwendeten Materialien sind als Anti-Graffiti-Systeme (AGS)
bekannt. Im Rahmen der Qualitatssicherung bei der Graffitibekampfung vergibt die Glitegemein-
schaft Anti-Graffiti e.V. an geprifte Materialien bzw. Ausfihrungsbetriebe RAL-Gitezeichen.

2 Graffitientfernung

Fir die Graffitientfernung stehen folgende Entfernungstechniken zur Verfligung:

e Farbliches Uberstreichen
e Abrasive Graffitientfernung
e Chemische Graffitientfernung

2.1 Farbliches Uberstreichen

Das farbliche Uberstreichen von Graffiti ist unter der Voraussetzung einer ausreichenden Tragfihig-
keit des Untergrunds fir farbliche gefasste Bauteile (Anstrich, pigmentierte Baustoffe etc.) geeignet.
In Ausnahmefallen ist auch die Ausbesserung farblich ungefasster Untergriinde (Putz, WDVS-Fassa-
den) moglich. Vor dem Uberstreichen sind eine abrasive oder chemische Graffitientfernung bzw. das
Absperren des Graffitifarbmittels durch eine geeignete Grundierung zu empfehlen. Die Auswahl des
Deckanstrichs orientiert sich an den spezifischen Gegebenheiten des Altanstrichs bzw. des Baustoffs.
Der getrocknete farblich ausgebesserte Bereich muss sich in das optische Gesamtbild einpassen.
Dazu kann der notwendige Farbton des Ausbesserungsanstrichs spektrophotometrisch oder mit
Standardfarbkarten im Vorhinein bestimmt werden, sodass auf der Grundlage dieser Ergebnisse ein
geeignetes Farbmaterial nachgestellt werden kann. Liegen Angaben zum urspriinglichen Farbton ei-
nes Altanstrichs vor, sind bei der Anmischung des Ausbesserungsmaterials Farbanderungen des
Altanstrichs durch Verschmutzung bzw. Bewitterung zu bericksichtigen. In der Dokumentation des
Uberstreichens ist der Hersteller, der gewéhlte Farbton und die Bindemittelklasse anzugeben. Fiir
Streitfalle ist die Farbmessung mit einem Spektrophotometer bzw. bei Glanzunterscheiden die Ver-
wendung eines Glanzgradmessgerits zugelassen?.

2.2 Abrasive Graffitientfernung
Die abrasive Farbentfernung umfasst den mechanischen Abtrag von Farbmitteln durch den Aufschlag
von beschleunigten Strahlmittelpartikeln. Die bekannten technologischen Varianten erlauben Nass-
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oder Trockenverfahren, wobei vielfiltige in GroBe und Harte sehr unterschiedliche Strahlmittel zum
Einsatz kommen kdnnen. Durch abrasive Verfahren kénnen ohne Beschadigung des Untergrundes
nur oberflachlich abgelagerte Farbmittel entfernt werden. Insbesondere die in den oberflichennahen
Porenraum des Untergrundes eingedrungene Tinten sind so nicht entfernbar. Beim Einsatz dieses
Verfahrens ist besondere Vorsicht geboten, da mogliche Materialbeschadigungen irreversibel sind. In
der Dokumentation ist das Verfahren, das verwendete Strahlmittel und die Kérnung sowie die Ver-
fahrensparameter wie z. B. der Druck des mobilen Tragermediums anzugeben. Vor Ausfiihrung von
Farbentfernungen ist das Verfahren an einer Musterflaiche zu demonstrieren. Farb- und Strahimittel
sind einer geordneten Entsorgung zuzufihren.

2.3 Chemische Graffitientfernung

Fiir die chemische Graffitientfernung kommen spezielle Losemittelmischungen zum Einsatz, die sich
u. a. in ihrer Konsistenz und ihrem Tensidgehalt unterscheiden kdnnen. Bisher sind keine chemischen
Produkte bekannt, die alle gebrduchlichen Farbmittel auf allen Untergrundarten und -strukturen voll-
standig entfernen kdnnen. In der Praxis wird die Verwendung von Graffitientfernern empfohlen, die
das RAL-GUtezeichen der Gltegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. besitzen. Abhangig von der konkreten
Verschmutzung ist eine Nachreinigung mit Hilfsstoffen wie chemischen Schatten- und Bitumenent-
fernern und/oder chemischen Bleichmitteln notwendig. Insbesondere Farbschatten kénnen eine
mehrfache Wiederholung der Reinigung erfordern. Das fiir eine erfolgreiche Farbentfernung notwen-
dige Nachwaschen der behandelten Bereiche erfolgt zumeist mit Wasser-Hochdruck-Technik. Dabei
sind Prozessparameter (Druck, Temperatur) dem Untergrund anzupassen. Neben der Dokumentation
dieser Parameter sind Art und Menge der verwendeten chemischen Reiniger zu protokollieren. Be-
sonderes Augenmerk ist auf den Umgang mit dem anfallenden Abwasser zu richten. Farbreste und
Abwasser sind einer geordneten Entsorgung zuzufiihren.

3 Graffitiprophylaxe

Fir gefahrdete Untergriinde, die bei der konventionellen Farbentfernung keine ausreichenden Ergeb-
nisse bzw. durch einen wiederholten Reinigungsprozess Beschadigungen erwarten lassen, ist die Pla-
nung einer Graffitiprophylaxe anzuraten. Die dafiir notwendigen Anti-Graffiti-Systeme sollen das
RAL-Glitezeichen der Gltegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. besitzen. Funktionstests an angelegten
Musterflachen sollen damit vermieden und nur im besonderen Einzelfall gestattet werden. Dagegen
ist an Musterflachen die Farb- und/oder Glanzdnderung nach Aufbringung des AGS zu bewerten. Fir
Streitfalle ist die Farbmessung mit einem Spektrophotometer bzw. bei Glanzunterschieden die Ver-
wendung eines Glanzgradmessgerats zugelassen?.

3.1 Einteilung von Anti-Graffiti-Systemen

Anti-Graffiti-Systeme werden entsprechen ihres Wirkprinzips und der Anwendungsbedingungen in
verschiedene Klassen unterteilt (Abbildung 1). Flr eine technische Bewertung ist primar die Funktio-
nalitat eines Anti-Graffiti-Systems im Vergleich zum unbehandelten Untergrund (AGS 0) entschei-
dend.

2vgl. 5.2
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Klassifikation von
Anti-Graffiti-Systemen (AGS)

|

AGS 0 AGS 1 AGS 2
unbehandelter Untergrund dauerhaft nichtdauerhaft

Normalauftrag Normalauftrag

| AGS 1-1 Beschichtung | AGS 2-1 Beschichtung

| AGS 1-2 Imprégnierung | AGS 2-2 Imprégnierung

AGS 1-3 Beschichtung und AGS 2-3 Beschichtung und
| Imprdgnierung hydrophobierende
| Impréagnierung

Abbildung 1 Einordnung von AGS nach REGG

3.1.1 Dauerhafte Anti-Graffiti-Systeme

Dauerhafte Anti-Graffiti-Systeme bleiben auch nach der ersten Reinigung in ihrer Funktion erhalten.
Die Anzahl moglicher weiterer Reinigungszyklen wird durch das konkrete Material sowie die Reini-
gungstechnik bestimmt. In dem fiir die Verleihung des RAL-Glutezeichens geforderten Funktionstest
wird eine Erfolgsrate von mindestens 90% als gliltiger Reinigungszyklus angesehen. Es werden Anti-
Graffiti-Systeme mit mindestens 5 bestandenen Reinigungszyklen empfohlen. Fiir die Auswahl des
Schutzsystems sind vom Produkthersteller Angaben zur Standzeit im AuBenbereich sowie Vorgaben
zum Umgang mit den behandelten Flachen nach Ablauf der Standzeit zu machen.

3.1.2 Nichtdauerhafte Anti-Graffiti-Systeme

Anti-Graffiti-Systeme, die bereits wahrend der ersten Reinigung mit den Farbmitteln von der Oberfla-
che entfernt werden, sind als nichtdauerhaft bzw. als ,Opfersystem” zu bezeichnen. Auch nach einer
einjahrigen natirlichen Bewitterung missen diese Materialien eine Mindestfunktionalitdt von 90 %
im Testverfahren der Gltegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. nachweisen. Die Angaben zur Standzeit im
AulRenbereich sowie zum Umgang nach der Standzeit sind vom Hersteller zur Verfligung zu stellen.

3.2 Auswahl der Anti-Graffiti-Systeme
Bei der Auswahl eines flir den konkreten Untergrund geeigneten Anti-Graffiti-Systems sind verschie-
dene Aspekte zu beriicksichtigen.
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Auswahlkriterien zur Anwendung von
Anti-Graffiti-Systemen

Strategische Aspekte )

Art der zu erwartenden Graffiti,
L Haufigkeit und Umfang

Festlegung der Unterhaltsreinigung

|

( Praktische Aspekte ) ( Technische Aspekte )

\ Eigenschaften des Anti-Graffiti-Systems

| Umweltvertraglichkeit, Sicherheit und Risiken ]

| Umgang nach Ablauf der Standzeit

H

Art des Untergrundes

Reinigungeffektivitat bei
konventionellen RV

Festigkeit

Oberflachenstruktur

Feuchtegehalt
———

Feuchteaufnahme/abgabe

Abbildung 2 Auswahlkriterien flir AGS

Benetzbarkeit
—_

Bezogen auf mogliche Untergrundarten haben sich in der Praxis folgende technische Varianten be-

wahrt.

Tabelle 1 Empfohlene AGS fiir Untergriinde

Erklarung: LPU : |6semittelhaltiges 2K Polyurethan; WPU : wasserbasierte 2K Polyurethan;
Nfw Imp : nichfilmbildende wassrige Impragnierung; Imp/Wa : Impragnierung/Wachs Mi-
schung; Wa : Wachs; Polys : Polysaccharid; W Imp : wassrige Impragnierung; Epo : Epoxy-Si-
loxan-Hybrid); + weitere Varianten moglich; - derzeit nicht zu empfehlen

Untergrund AGS
dauerhaft nichtdauerhaft
AGS AGS AGS AGS AGS AGS
1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3
Mineralisch
Beton LPU3 Nfw Imp | Imp/Wa Wa + +
WPU* Polys
Klinker - Nfw Imp Imp/Wa Wa + +
Polys
Sandstein - - - Wa W Imp +

3 Pigmentierte Variante méglich
4 Pigmentierte Variante moglich
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Untergrund AGS
dauerhaft nichtdauerhaft
AGS AGS AGS AGS AGS AGS
1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3
Polys
Saugend mineralisch - - - Wa W Imp -
Polys
Naturstein gering saugend - NfW Imp Imp/Wa Wa - -
Polys
Anstriche
Beton mit Anstrich WPU - - Wa - -
Epo
Putz mit Anstrich WPU - - Wa - -
Epo
WDVS mit Anstrich WPU - - Wa - -
Epo
Nicht saugende glatte Fla- WPU - - Wa - -
chen (Fliesen) Epo
Losliche Silikatfarbe WPU - - Wa - -
Betonlasuren WPU Nfw Imp - Wa - -
Nichtlosliche Silikatfarbe - Nfw Imp - - - -
Metall
Stahl Epo - - - - -

4 Dokumentation

Fir die Dokumentation der Graffitientfernung bzw. der Graffitiprophylaxe ist ein ausgefiilltes Form-
blatt notwendig. Ein Beispiel ist der kleine Qualititspass der Gitegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.> (An-
lage 1). Diese Zusammenstellung kann Gbernommen oder unter Beibehaltung der wesentlichen Para-
meter in modifizierter Form ibernommen werden. Eine Anbindung an eine elektronische Archivie-
rung ist empfehlenswert, wobei reprasentative Fotos vom Vorzustand und nach der Reinigung einzu-
binden sind.

5 Bewertung der Qualitat

5.1 Pauschale Bewertung von Reinigungsleistungen
Die Qualitat der Farbentfernung wird nach folgenden Kategorien unterschieden.

5 Autoren: Hartmuth Boron, Manfred Sperling, 2007
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Tabelle 2 Bewertungskategorien

Kategorie Beschreibung MaRBnahme
1 vollstandige® Farbentfernung mit Erhalt von Einreichung des Qualitats-
Farbe, Glanz und Oberflachenstruktur innerhalb passes zur Archivierung
eines festgelegten Toleranzbereiches
2 Vollsténdige Farbentfernung mit deutlichen Meldung des Mangels
Farb- und/oder Glanzabweichungen und Erhalt Bei Bedarf Messung der
der Oberflachenstruktur innerhalb eines festge- Farb- und/oder Glanzwerte
legten Toleranzbereiches
3 Vollstiandige Farbentfernung mit deutlichen An- Meldung des Mangels
derungen der Oberflachenstruktur Weiterfihrung der Arbei-
ten nach Absprache
4 Unvollstdandige Farbentfernung Meldung des Mangels
Einstellung der Arbeiten
5 Keine erkennbare Farbentfernung Meldung des Mangels
Einstellung der Arbeiten

5.2 PriUfparameter
Fiir die Bewertung der Anderungen des Untergrunds durch eine Graffitientfernung und/oder Graffi-
tiprophylaxe werden folgende Priifparameter definiert.

Tabelle 3 Priifparameter

Prufparameter Formel Toleranz Norm
Funktionalitat Reinigungszahl C " C>90 (AGS 0 bis2) | REGG
ZKZi C > 95 (AGS 3)
i=1
KZ : Kennzahl Entfer-
nung der Testfarben
Farbéanderung Farbabstand AE Euklidischer Abstand AE <2 EN ISO
(CIE-Lab System) | zwischen den Koordi- 11664-4
naten im CIE-Lab Far-
braum
Glanzgrad Glanzgradindex Glanzgrad, GL<1,1 EN ISO
GL Glanzgrad, GL>0,9 2813
(Winkel 20° oder
60° oder 85°)
Kontaktwinkel Statischer Kontakt- | Messwert fur hydro- © >90° DIN
winkel phobierte Unter- 55660-1
von Wasser © grinde

6 Augenoptische Bewertung
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Anlage 1

Ausfiihrungsfirma

Kleiner Qualitatspass
Graffitientfernung und -prophylaxe

1. Objekt/Ansprechpartner

BV Bezeichnung:

StraBe: . SRR Pz O r e -
Ansprechpartner vor Ort: __ Telefon: Ml
Auftraggeber: = 2= s Shuiedda R =

Ansprechpartner: sl ____ Telefon:
StraBe: o fax: e TIPLFPLeEN
Plz, Ort: - FCA eMail: =

2. Beurteilung Untergrund

( Art des Bauwerks
[] Bilder O vorher O zwischendurch O nachher O uibersenden
[] Reinigen (m?, Verfahren, Mittel)
[ streichen (m2, Farbe, Farbton) sy TR WA
D Graffitientfernung (m?2, Verfahren, Mittel)

] Graffitiprophylaxe (m?2, System) o

D sonstiges

3. MaRnahmen

BEISPIELE:

| Art des Bauwerks Einfamilien-, Mehrfamilien-, Wohn-
L J [__] block, Industriebau, Schule, SchloB,
Haus — Denkmal e Tunnel, Brucke, Trog, Rampe, EU,
[:] T 3 Stutzmauer, Larmschutzwand (LSW)
Ing.Bau S VHY, :] sonstiges b TN =
D N\ UNTERGRUNDE:
denkmalgeschiitzt Kiinker (glasiert, Riemchen), Ziegel,
Naturstein (Sandstein, Kalksandstein,
Muschelkalk, Marmor, Granit,
zu behandelner Untergrund: Tuffstein, Basalt, rauh, geschliffen,
£ grund poliert), Beton (roh, Sicht, gestrichen,
] Kinker i [ I Naturstein - weRin (Ve gesuicien,.
gefarbt) Warmeddmmung
[ ] Beton - Bl — 5 TSR —  SCHUTZSYSTEME:
= ¥ 2 - temporar
L.] sonstiges == S ATa, = ot o = Fldche:____(m?, geschétzt) Wachs, Polysaccharide
- semipermanent
Zustand - permanent
T = 5 2K, Imprégnierung
] geschiitzt, System: _ - -~ Hydrophobierung
(& Verunreinigungen, allgemein:_ e R NV ERSCHMUEZUNGENS
4 atmosphdrische Verschmutzungen,
Flache: ____~ (m2,geschitzt) Ausblihungen, Zementschleier,
Algen/Moos, Markierungen
D Graffiti: .= i Fldche: ___~ (m2,geschétzt) Graffiti (Spruhfarbe, Filzer),

Farbschatten
Sonstige wichtige Punkte / beachten / schiitzen:
ZUSTAND:
Fassade/Fugen berejts geschadigt

ZU SCHUTZEN, ZU BEACHTEN:
Fenster, Tur, Briefkdsten, Klingelanlagen, Lampen, Fahrzeuge, sonstige wasser- oder staubempfindliche Teile, Kellerdffnungen,
\ Werbeschilder, Kunststofffidchen, lackierte u. eloxierte Flichen, Pflanzen




4. Ausfuhrung

[ Untergrundvorhandlung Datum____ Uhrzeit__ Witterung
D Wasserhochdruck Druck ____ bar Temperatur.___________°C
[_] sandstrahl ﬂ feucht mtrocken Strahimittel s Kérnung
L] chemische Reinigung Reiniger . = i Verbrauch e b
F] sonstige Untergrundvorbereitung

; 1. Beschichtung Patumy. - ey Uhrzeit . Witterung — T oamedS -
Lufttemperatur .~ Luftfeuchtigkeit __ Objekttemperatur ____ Taupunkt bei et s,

Verfahren / Material / Charge / Verbrauch / Zeit zwischen den Arbeitsgdngen

2. Beschichtung Datum _ Sk Uhrzeit Witterung

Lufttemperatur Luftfeuchtigkeit _ Objekttemperatur ____ Taupunktbei _

| Verfahren / Material / Charge / Verbrauch / Zeit zwischen den Arbeitsgingen

3. Beschichtung Datum 5 Uhrzeit _ Witterung

| Lufttemperatur___ __ Luftfeuchtigkeit _ . Objekttemperatur _ Taupunktbei__

| Verfahren / Material / Charge / Verbraucr'n / Zeit zwischen den Arbeitsgangen ___

5. Abnahme/Ubergabe

[ Vollsténdigkeit der beauftragten Leistungen
| LJ nachzuarbeiten: . : PETRS = s =

| (] vereinbarte Zusatzleistungen:

| [] Qualitit nach Sichtkontrolle in Ordnung
‘ [ J nachzuarbeiten:

[_] Ortlichkeiten sauber und in einwandfreiem Zustand

| U nachzuarbeiten:
| Ort/Datum i £ ___ Unterschrift Auftraggeber
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